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Dyckerhoff NANODUR® Compound 5941 ist eine Bindemittelvormischung auf Basis des Dyckerhoff
Premium-Zements NANODUR® CEM II/B-S 52,5 R mit Quarzmehl im Verhaltnis 59 : 41. Damit ist die Her-
stellung von Ultra High Performance Concrete UHPC in konventionellen Betonmischanlagen mit natur-
feuchtem Sand 0/2 mm und Edelsplitt 2/5 mm fur Grobkornmischungen bzw. ofentrockenem Sand

< 0,5 mm fur Feinkornmischungen maoglich.

Konventioneller UHPC besteht aus vielen Feinstkomponenten wie
z.B. Silikastaub, die Ublicherweise im Betonwerk nicht verfigbar
sind. Bevorratung und Handhabung sind schwierig — Hochleistungs-
mischer fur eine gute Homogenitat des UHPC unverzichtbar.

Dyckerhoff hat mit NANODUR® einen Premium-
Zement entwickelt, der neben Feinstzementkom-
ponenten aus der Mikrodur-Technologie bereits

Puzzolane auf Basis synthetischer Kieselsduren
zur Hydratationssteuerung enthalt. In Verbindung mit Quarzmehl
entsteht daraus das Bindemittel NANODUR® Compound 5941,
das die Herstellung von UHPC mit Ublicher Gesteinskérnung in
konventionellen Betonmischanlagen gestattet. Alle Feinstanteile
< 0,25 mm KorngroBe werden also unabhangig vom NaBmisch-
prozess des UHPC vorab im Zementwerk intensiv als Pulver in
einem Hochleistungsmischer mit Messerképfen homogenisiert.
Auf diese Weise wird die angestrebte dichte Packung in der Tro-
ckenmischung sicher verwirklicht.

Das Bindemittel wird im Silozug angeliefert und wie Zement
im Betonwerk verarbeitet. Der Flllungsgrad des Mischers liegt
bei max. 50% und die Mischzeiten mussen an die 6rtlichen

Gegebenheiten angepasst werden.

Abb. oben:

Rohstoffe fur UHPC

(im Vordergrund Feinststoffe
fir Nanodur Compound 5941)

Hochleistungspulvermischer
mit Messerkopf




Anwendungsbeispiel NANODUR Compound 5941 UHPC Treppe zwischen 2 Glaswangen (Exponat Bau 2011 in Munchen)

Monolithische Betonage d = 29 mm Verklebung Glaswange und Treppe Belastungstest TU Dresden Fertige Treppe
mit Epoxidharz 11t auf 5 Stufen = 2,2 t/Stufe

Anwendungsbeispiele Nanodur Compound 5941

Vorbereitung

Bei Verwendung naturfeuchter Gesteinskérnung ist der Schutz
vor Witterungseinfllssen wichtig. Vor der Herstellung des UHPC
ist der aktuelle Wassergehalt zu bestimmen und die Eigen-
feuchte der Gesteinskérnung vom Gesamtwassergehalt abzu-
ziehen. Auch der Wasseranteil aus dem PCE-FlieBmittel muss
berlcksichtigt werden!

Mischen

Gesteinskdérnung und Nanodur Compound 5941 mindestens
eine Minute trocken vormischen. AnschlieBend erfolgt die Was-
serzugabe und erst nach Benetzung der Mineralstoffe die Do-
sierung des PCE-FlieBmittels. Fasern mussen vereinzelt werden
und kénnen entweder in die Trockenmischung oder nach Er-
reichen der vorgesehenen Konsistenz zugegeben werden. Die
Mischzeiten (> 5 Minuten) hangen von Aufschluss und Wirk-
samkeit des PCE-FlieBmittels ab!

UHPC aus Transportbetonwerk
mit Tellermischer

Abb. oben:
Filigrane UHPC Stutzen
d=7cm

Bibelhaus
Frankfurt




Bindemitteldaten mit Normsand bei w/z-Wert 0,5 nach EN 196

Nanodur Compound 5941 grau weil3
Wasseranspruch [%] 26 26
Erstarrungsbeginn [min] >150 >150
Druckfestigkeit nach 2 d [MPa] 15 10
Druckfestigkeit nach 28 d [MPa] 40 30
Rezepturbeispiele Grob- Fein-

korn korn
Nanodur Compound 5941 grau [kg/m3] 1.050 1.050
Grubensand 0/2 mm (lufttrocken) [kg/m3] 430 1.150
Edelsplitt 2/5 mm (lufttrocken) [kg/m3] 880 -
Mikro Stahlfasern 60 -
Wasser / Nanodur Compound 0,16 0,17
PCE - FlieBmittel [% v. NC] 1,3 1,7
Druckfestigkeit* 28d [MPa] >150 >130
3-Punkt-Biegezugfestigkeit* 28 d [MPa] >20 >18

*Prismad4 cm x4 cm x 16 cm,
Prufkorperlagerung 28 Tage unter Wasser bei 20°C

Wichtige Hinweise:

Dyckerhoff Nanodur Compound 5941 grau und weif3 sind
Hochleistungsbindemittel auf Basis von Normzementen nach
DIN EN 197-1 und Gesteinsmehlen nach DIN ISO 3262-13.
Die Ubereinstimmung der technischen Spezifikationen des
gelieferten Produktes mit den in diesem Datenblatt ange-
gebenen Werten wird durch die werkseigene Produktions-
kontrolle im Werk Neuwied gemaB DIN EN 197 Teil 2 und

in Anlehnung an DIN EN ISO 9000:2008 sichergestellt.

Auf Basis der dort im Qualitdtsmanagementsystem festge-
legten Betriebs- und Verfahrensanweisungen wird eine
regelméaBige Eigentiberwachung der Einsatzstoffe sowie der
Produkte wahrend der Herstellung und bei der Lagerung
durchgefiihrt und so eine fortlaufende Uberpriifung der
Ubereinstimmung der Produkteigenschaften mit den ent-
sprechenden Anforderungen gewahrleistet.

— Langere Feuchtigkeitseinwirkung bei gleichzeitig fehlender Beltftung kann zu einer dauerhaften Blauverfarbung fuhren, verursacht durch das
im Nanodur Compound 5941 enthaltene Hittenmehl. Um dies zu vermeiden empfehlen wir bei solchen Bedingungen fur optisch anspruchsvolle

Bauteile eine geeignete Hydrophobierung zu verwenden.

— ca. 10% geringere Festigkeit bei Einsatz von Nanodur Compound 5941 weiss

Die in dieser Informationsschrift enthaltenen An-
gaben sind allgemeine Hinweise, die uns unbe-
kannte chemische und/oder physikalische Bedin-
gungen von Stoffen, mit denen unsere Produkte
vermischt, zusammen verarbeitet werden, oder
sonst in Berthrung kommen (z.B. infolge unter-
schiedlicher Baustellenbedingungen) nicht bertick-
sichtigen konnen. Sie sind deshalb unter Umstan-
den fur den konkreten Anwendungsfall nicht
geeignet. Daher sind vor dem Einsatz unserer
Produkte auf den Einzelfall bezogene Prufungen
und Versuche erforderlich. Die Angaben in dieser
Informationsschrift beinhalten keine Beschaffen-

Maschinenbett aus NANODUR® Beton — HOMAG Sorb Tech®

heitsgarantie. Mangel- und Schadenersatzanspri-
che aufgrund der in dieser Informationsschrift
gemachten Angaben sind gem. § 444 BGB
ausgeschlossen.
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